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INFORMATION GÉNÉRALE  

Qu’est-ce que le noir de carbone? 

Comment est-il fabriqué?  

Noir de carbone, suie et carbone noir  

Structure des particules — Morphologie  

SÉCURITÉ  

Danger de poussière combustible/explosible 

Danger d’incendie 

Entretien ménager et pratique de travail 
sécuritaire 

Stockage et manutention 

Entrée dans des espaces clos 

Premiers soins immédiats 

SANTÉ 

Études sur les humains 

 
Études animales liées à la propension au 
cancer 

Classifications de la propension au cancer 

Mutation génétique 

Effets sur la reproduction 

Ingestion chronique 

Contact avec les yeux 

Contact avec la peau 

Sensibilisation 

Tests d’irritation chez les animaux 

HYGIÈNE PROFESSIONNELLE 

Survol 

Évaluation de l’exposition aéroportée 

Limites d’exposition professionnelles 

Évaluation de la taille des particules 

Contrôles techniques 17 

Protection respiratoire 17 

SURVEILLANCE MÉDICALE 18 

ENVIRONMENT  

Émissions de gaz à effet de serre 

Utilisation de l’eau 

Disposition 

Air 

Eaux usées 

Fuites ou déversements 

TRANSPORT 

Conteneurs d’expédition 

Classifications des transports 

Autoéchauffement 

GESTION DU PRODUIT 

Matériaux de noir de carbone en contact 
avec les aliments 

 

Registres nationaux et autres règlements 
applicables 

 

ANNEXE A 

 
Études sur la santé des travailleurs dans 
les industries du noir de carbone, du 
caoutchouc et de l’encre en poudre  
 
ANNEXE B 

 
Limites d’expositions professionnelles au 
noir de carbone sélectionnées* 
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Tableau 1  
Information générale et propriétés physiques-chimiques 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Image 1a  

 

 

 

 
 
 
 
  



   
  
  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image 1b  
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Fuites ou déversements 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Autoéchauffement 
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Études sur la mortalité de la cohorte des travailleurs du 

noir de carbone depuis l’évaluation du CIRC 2006

[3]
 IC = intervalle de confiance 
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Études européennes sur la morbidité des travailleurs du noir de 
carbone 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Résumé des études humaines sur les travailleurs du 
noir de carbone 
 

 

Recherche continue sur les travailleurs du noir de 
carbone 
 
Méta-analyse des risques de maladies cardiaques 
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Pays Concentration, mg/m
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACGIH® American Conference of  
Governmental Industrial  
Hygienists 

 
mg/m

3
 milligramme par mètre cube 

 
DNEL Dérivé niveau sans effet 
 
GBP Particules biopersistantes  
 granulaires sans toxicité  
 spécifique connue (le noir de  
 carbone n’est pas inscrit  
 dans le TRGS 900) 
 
Nano-GBP Poussière de matériaux 

biopersistants sans propriétés 

spécifiques toxicologiques et 

sans structures fibreuses (noir 

de carbone est inscrit dans le 

BeKGS 527) 
 
NIOSH Institut national pour la santé  
 et la sécurité au travail 
 
OSHA Administration de la santé et  
 la sécurité au travail 
 
PEL Limite d’exposition permise 
 
REL Limite d’exposition  
 recommandée 
 
STEL Limite d’exposition à court  
 terme 
 
TLV Valeur de seuil limite 
 
TRGS 

 
MTP Moyenne de temps pondérée  
 sauf indication contraire 
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